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SAMMENDRAG OG KONKLUSJONER 

Grunnundersøkelser som ble utført, viser at grunnen består av et fast øvre 
lag på ca 2 m med stein/grus. Derunder siltig sand og grus med øket 
borsynk under ca 5 - 6 m. Borehullene ble avsluttet i 11,5 m dybde. De 
tre sjaktene som ble gravet til ca 4 m, viste 1 - 2 m med stein i toppen, 
derunder løsmasser med tydelige islag, se tidligere oversendte bilder. 
Vanninnholdet i massene varierer mellom ca 10 % og 30 % . Saltinnholdet 
varierer fra ca 0 g/1 i toppen og 20 - 25 g/1 i 5 - 10 m dybde. 
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1 PROSJEKTBESKRIVELSE 

Det planlegges nytt undervisningsbygg for universitetsstudier i 
Longyearbyen (UNIS). Bygget planlegges i 2 ½ etasje med et totalt 
gulvareal på ca 3500 m2 • Plassering av området er vist på oversiktskart på 
fig 01. 

2 FELTUNDERSØKELSER 

Feltarbeidet ble gjennomført i tiden 15 - 18 desember 1993 under ledelse 
av Per Tuft fra NGI. 

Utstikking av borepunkter ble utført av Instanes Svalbard v/ Magne Wik. 

Det ble boret 10 hull til 11,5 m. Det ble benyttet en luftdrevet senkbor­
hammer. 

Bortsett fra tekniske problemer med utstyret gikk selve borearbeidet greit. 
Borsynk lå på ca 1 - 2 m pr min. Borkaksen ble blåst opp og inn i en bøtte 
for hver meter boring. Boring av hvert hull tok ca 1 time inkludert flytting 
o.l. Hullene ble tilbakefylt med borkaks. I to av hullene ble det satt ned 
plastrør for senere montering av temperaturmålere. 

Sjaktgraving i 3 hull ble utført med en bakgraver, og det ble benyttet både 
en ripper-/pigg og vanlig skuffe. Arbeidet var tidkrevende på grunn av 
permafrosten. Prøvene ble tatt ut som klumper i gravemassene. Plassering 
av borehull og sjakter er vist på fig 21. 

3 LABORATORIEUNDERSØKELSER 

930060-1 

Prøvene fra 6 av 10 borehull og prøver fra 3 sjakter er undersøkt på NGis 
laboratorium. På utvalgte prøver er det utført vanninnholdsbestemmelse og 
måling av naturlig saltinnhold. På prøveklumper fra sjaktene er målt 
densitet. 

I tillegg er det utført kornfordelingsanalyse etter metode våt/tørrsikting. 

Resultatene av undersøkelsen er vist på boreprofiler, fig 02 til 10 Tillegg 
Il gir en kort beskrivelse av analysemetoder. 
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4 GRUNNFORHOLD 

930060-1 

På fig 20 er det vist to profiler gjennom området, henholdsvis A-A og B-B. 
Begge profilene viser at grunnen består av et ca 2 m tykt fast lag med 
stein/grus. Derunder er det sand med relativt mye siltmateriale. Vanninn­
holdet i massen er på ca 20 - 30 % ned til 4 - 5 m, derunder ca 10 - 20 % . 

Sjaktene som ble gravet ned til ca 4 m, viste flere rene islag, og dette 
samsvarer bra med det relativt høye vanninnholdet i toppen. 

Det er målt densitet på klumper fra sjaktene, og våt densitet varierte 
mellom 17,4 og 18,9 KN/m3 og tørr mellom 11,9 og 16,2 KN/m2 • 

Boringene viste høyere borsynk i massene under ca 5 - 6 m dybde. Saltinn­
hold som ble målt, viste et jevnt økende innhold fra ca 0 - 5 g/1 i toppen 
til ca 20 g/1 i 5 - 6 m dybde. Videre nedover er saltinnholdet relativt 
konstant på 20 - 25 g/1. Disse grenser er lagt inn på profiler på fig 20. 

Det kan se ut som at saltinnholdet gjenspeiler noe av den høye borsynken 
under 5 - 6 m. 
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SILT SAND GRUS 
LEIR 

Fin Middels Grov Fin Middels Grov Fin Middels Grov 
US Standard Sikt 200 100 50 30 16 8 4 3/8" 3/4" 1.5" 3" 

I 

ISO Standard Sikt .075 .125 .25 .5 1 2 4 8 1619 31 .5 63 
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Kornstørrelse, mm 

Metode 
Kurve Hullnr. Prøvenr Dybde Jordartsbetegnelse Tørr Våt Falling 

m Sikt Sikt Drop 
A 2 3-4 SAND,siltig X X 
B 2 5-6 SAND,siltig X X 

C 2 7-8 GRUS,sandig X X 

D 2 9-10 GRUS,sandig X X 

E 
F 

Rapport Nr. =igurNr. 

UNIS - SVALBARD 930060-1 li 
Tegner )ato 

Kornfordelingskurver EB 94.01.14 

'%~;yy,JD 
Godkjent 
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Kornstørrelse, mm 

Metode 
Kurve Hullnr. Prøvenr Dybde Jordartsbetegnelse Tørr Våt Falling 

m Sikt Sikt Drap 
A 4 3-4 SAND,siltiQ X X 
B 4 9-10 SAND,siltig X X 

C 
D 
E 
F 

Rapport Nr. "lgurNr. 
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SILT SAND GRUS 
LEIR 
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Kornstørrelse, mm 

Metode 
Kurve Hullnr. Prøvenr Dybde Jordartsbetegnelse Tørr Våt Falling 

m Sikt Sikt Drap 
A 5 3-4 SILT, sandiq X X 
B 5 9-10 SAND,siltig X X 

C 
D 
E 
F 

Rapport Nr. igurNr, 
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Metode 
Kurve Hullnr. 0 røvenr Dybde Jordartsbetegnelse Tørr Våt Falling 

m Sikt Sikt Drop 
A 8 3-4 SAND,siltiQ,fin X X 
B 8 9-"10 SAND,grov,siltig,grusig X X 
C 
D 
E 
F 

Rapport Nr. igurNr. 
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Kornstørrelse, mm 

Metode 
Kurve Hullnr. Prøvenr Dybde Jordartsbetegnelse Tørr Våt Falling 

m Sikt Sikt Drap 
A 9 3-4 SAND,siltiq X X 
B 9 5-6 SAND,grusig X X 

C 9 7-8 SAND,siltig X X 

D 9 9-10 SAND,grusig X X 

E 
F 
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Kornstørrelse, mm 

Metode 
Kurve Hullnr. Prøvenr Dybde Jordartsbetegnelse Tørr Våt Falling 

m Sikt Sikt Drop 
A 10 3-4 SAND,siltiq X X 

B 10 9-10 SAND,grusig X X 

C 
D 
E 
F 

Rapport Nr. igurNr. 
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Metode 
Kurve Hullnr. Prøvenr Dybde Jo rdartsbetegnelse Tørr Våt Falling 

m Sikt Sikt Drap 
A Siakt1 1,0 SAND,siltiq,qrusiq X X 

8 Sjakt1 3,5 SAND,siltig X X 

C 
D 
E 
F 
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Metode 
Kurve Hullnr. Prøvenr Dybde Jordartsbetegnelse Tørr Våt Falling 

m Sikt Sikt Drap 
A Sjakt2 2,80 SAND,QrusiQ X X 
B Sjakt2 4,00 SAND,grusig X X 
C 
D 
E 
F 

RawortNr. igurNr. 
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Metode 
Kurve Hullnr. Prøvenr Dybde Jordartsbetegnelse Tørr Våt Falling 

m Sikt Sikt Drop 
A Siakt3 2,0 GRUS,sandiq X X 
B Sjakt3 4,0 SILT,sandig X X 
C 
D 
E 
F 

Rai:port Nr. "igurNr. 

UNIS- SVALBARD 930060-1 /'} 
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Kornfordelingskurver EB 94.01 .25 
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